Класс: 5.

Дата:

Тема раздела: Швейные материалы 

Тема урока: Классификация текстильных волокон

Цели урока: 

1. Познакомить с классификацией текстильных волокон, с видами тканей из растительных волокон и их свойствами; выбором тканей для изготовления швейных изделий с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств, их влиянием на самочувствие человека; развивать навыки анализа и сравнения.

2. Развивать умение определять виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.

3.  Содействовать воспитанию  внимательности, привитию эстетического вкуса и экономического мышления (ознакомление с регионами возделывания и выращивания различных растительных культур)
Методическое оснащение урока:

1. Материально – техническая база:

· кабинет ТО; 

· инструменты, приспособления: лупы, ножницы, цветная бумага, клей.

· материалы: образцы х/б и льняной ткани
2. Дидактическое обеспечение:

· учебник п. 1;

· рабочая тетрадь;
· дополнительная литература (словари, справочники): Барылкина Л.П. – стр. 50-58; Бобунова И. В. – стр. 7-15; Голондарева Н.Б.(1) -  стр. 12-21; домоводство – 89-104; Кожина – п. 12; Перова Е.Н. – стр. 32-41; Сасова И.А. 5 - стр. 111-116; методика Симоненко – стр. 13-15; Скопцова М.И. – стр. 6-12; Чернякова В.Н. – стр. 32-43; швейное дело 5-6 – стр. 28-40; 137-152;

· наглядные пособия коллекций «Хлопок», «Лен», «Текстильные волокна», макет полотняного переплетения;
· учебно-техническая документация (УТД):

· инструкционные карты (ИК) с лабораторно-практическими работами
Методы обучения: беседа, объяснение, демонстрация, эксперимент, наблюдение, лабораторная работа 
Объект труда: образцы тканей
Словарная работа: материаловедение, волокно (натуральное, химическое), гигроскопичность, хлопчатник, хлопчатобумажные и льняные ткани, лен, пряжа, прядение, нити основы и утка, готовая ткань, лицевая сторона ткани, полотняное переплетение
Тип урока: урок приобретения новых знаний
Ход урока

1. Организационный момент

· приветствие;

· контроль посещаемости;

· заполнение учителем классного журнала;

· проверка рабочей одежды и готовности к занятию;

· настрой учащихся на работу;

· доведение до учащихся плана урока.

2. Изложение нового материала

- Ткань – это материал, с которым вы сталкиваетесь ежедневно.

- Как вы думаете, какой материал мягче – ткань или бумага? Какой из этих материалов прочнее?

- Чтобы правильно изготовить изделие, правильно его эксплуатировать и ухаживать, необходимо знать элементы материаловедения.

Швейное материаловедение – изучает строение и свойства материалов.

Классификация текстильных волокон
Волокно















Асбестовые волокна и ткани обладают стойкостью к высоким тем​пературам. До наших дней дошла следующая история. Когда Петр I посетил уральского заводчика и землевладельца Демидова, тот угостил его хоро​шим обедом. Стол был застелен чудесной белоснежной скатертью. После того, как Демидов пролил на скатерть соус, гость отругал его за неловкость, ему жаль было скатерти. Хозяин приказал слугам убрать приборы, скомкал скатерть и бросил ее в огонь, чем заслужил еще боль​ший гнев царя. Тогда Демидов кочергой достал скатерть, расстелил ее на столе. Она была целой, такой же белоснежной без пятна, так как соус сгорел. Петр остался доволен приемом, так как сам любил подоб​ные шутки.

- А сейчас давайте отгадаем загадки:
Голубой глазок, золотой стебелек,

Скромный на вид, на весь мир знаменит,

Кормит, одевает и дом украшает.
- В высоком дворце маленькие ларцы,

Кто их открывает, белое золото добывает
- Как вы думаете, о чем речь пойдет дальше. Правильно, конечно, о хлопке и о льне.

Виды растительных волокон

Хлопок получают из растений хлопчатника — это одно из древнейших растений, его начали возделывать 4000 лет назад. Наибольшие  посевные площади хлопчатника находятся в Ин​дии, США, Китае, Египте. После цветения хлопчатника образуется коробочка, внутри которой находятся семена, покрытые тонкими волокнами хлопка в виде волосков. В период созревания коробочка раскрывается, и из нее пушистой массой выходит волокно хлопка.
Эти волокна обычно белые, но существуют сорта хлопчатника с волокнами бежевого, зеленоватого и других цветов. Чем длиннее и тоньше волокно хлопчатника (длина от 6—52 мм), тем оно ценнее из: коротковолокнистого хлопка – получают пушистую пряжу для изготовления байки, фланели; средневолокнистого - ситец, сатин; тонковолокнистого - выра​батывают тонкие ткани — батис​т, маркизет и др.
Хлопок собирают хлопкоуборочными машинами, сортируют и упаковывают в кипы. Собранный хлопок поступает на хлопкоочистительные заводы для первичной обработки, где волокна разрыхляют, очищают от сора, расчесывают, вытягивают в тонкую ровную ленту – ровницу. Затем волокно поступает на прядильную фабрику.
Волокна хлопка горят желтым пламенем и сгорают полностью, образуя серый пепел, имеет запах жженой бумаги

Лен известен человеку с дав​них пор. В настоящее время лен возделывается во многих странах мира: в России, Египте, Турции, Индии, США, Аргентине и др. 

Для получения волокон выращивают специальный вид льна – лен-долгунец. Это однолетнее травянистое растение с одиночным прямым неветвящимся стеблем высотой до 150 см и диаметром 1-2 мм. 

Лен-кудряш – имеет ветвящиеся стебли и низкий рост. Дает много семян, содержание льняного масла в которых достигает 52 %, но волокна его низкого качества.
Лен-межеумок – стоит по своим качествам между долгунцом и кудряшом.
Цвет льняных волокон — от светло-серого до темно-се​рого. 
Лен убирают льнокомбайнами и теребильными машинами. От стеблей отделяют семенные коробочки. Такие стебли называют льняной соломой. Льняную солому связывают в снопы и отправляют на специальные фабрики, где она проходит первичную обработку — ее мочат, сушат, мнут, треплют. Это делается для того, чтобы удалить плотные наружные части стеблей. После трепания льна получается очищенное льняное волокно, которое поступает на прядиль​ные фабрики.
Горит лен также как и хлопок.

Для изучения свойств и видов хлопчатобумажных и льняных тканей проводится лабораторно-практическая работа №1 
До сведения учащихся необходимо довести, что одежда из натуральных, хлопчатобумажных или шелковых волокон впи​тывает влагу и выводит ее из тела человека во внешнюю среду, воздухопро​ницаемая, но натуральные волокна дороги и природные ресурсы их произ​водства ограничены. Перед учащимися встает проблема, вытекающая из противоречия: с одной стороны, гигиенические, эстетические, эксплуатаци​онные, экономические требования к одежде, с другой стороны - отсутствие реальных возможностей обеспечить все население страны натуральным шелком, хлопком. Таким образом, школьники должны принять активное участие в поиске оптимального компромисса между потребностями челове​ка и возможностями разумного природопользования. Он лежит в области создания использования смесовых тканей. Такие ткани обладают всеми достоинствами натуральных и синтетических тканей (гигроскопичность, воздухопроницаемость, малая сминаемость, небольшая усадка после стирки, прочность, износоустойчивость). 
Виды хлопчатобумажных и льняных тканей
            Чтобы познакомить с ассортиментом тканей, на каждый стол дать набор тканей, сшитых между собой в виде альбомчика. Образцы пронумеровать. В набор должны входить несколько видов хлопчатобумажных и льняных тканей.

     Учащиеся самостоятельно или с помощью учителя находят названную ткань, например ситец, говорят её номер и объясняют, для изготовления каких изделий её можно использовать. Иногда учитель называет номер ткани, под которым она значиться, и предлагает рассказать, как она называется и что можно из неё изготовить. Можно предложить выбрать ткани, из которых можно изготовить определённое изделие (фартук, платье, юбку). 

	Виды хлопчатобумажных и льняных тканей, их свойства

	Ткани
	Положительные свойства
	Отрицательные свойства
	Виды тканей
	Применение

	Хлопчато-бумажные
	Гигроскопичные    (легко впитывают влагу), прочные, быстро высыхают, легко стираются, гладятся, хорошо пропускают воздух
	Сильная сминаемость, усадка, нестойкость окраски
	Ситец – пестрая ткань полотняного переплетения с набивным рисунком; сатин – ткань сатинового переплетения; бязь – ткань полотняного переплетения, она толще и плотнее, чем ситец; фланель – ткань с начесанным двухсторонним ворсом, вельвет
	Постельное и столовое белье, бытовая одежда 

	Льняные
	Гигроскопичные    (легко впитывают влагу), прочные, быстро высыхают

	Сильная  сминаемость, осыпаемость,  усадка, жесткость
	Ткани бытового и технического назначения: скатерти, салфетки, полотенца; тик – плотная полосатая ткань
	Постельное и столовое белье, бытовая одежда, скатерти


3. Закрепление знаний учащихся

1.1 Что изучает швейное материаловедение?

1.2 Что называют волокном?

1.3 На какие два вида делятся текстильные волокна?

1.4 Какие волокна относятся к натуральным волокнам растительного происхождения?

1.5 Что вы знаете о хлопке?

1.6 Что вы знаете о льне?

4. Физкультминутка

5.1 Выполняется сидя. Быстро моргать в течение 30 секунд.
5.2 Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть на 3-5 секунд. Повторять 6-8 раз. 

5.3 Выполняется стоя. Голова неподвижна. Поднять глаза кверху, опустить книзу. Повернуть глаза в правую сторону, в левую сторону. Повторить 6-8 раз.

5. Лабораторно-практическая работа: Изучение видов и свойств хлопчатобумажных и льняных тканей 

5.1Вводный инструктаж

· сообщение названия практической работы;

· разъяснение задач практической работы;

· ознакомление с объектом труда (образцом);

· ознакомление со средствами обучения, с помощью которых будет выполняться задание (оборудование, инструменты, приспособления);

· ознакомление с учебно-технической документацией (инструктаж по ТК, ИК, ИТК);

· предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы;

· инструктаж по технике безопасности;

· показ трудовых приемов работы (демонстрация).

5.2Самостоятельная работа учащихся
5.3 Текущий инструктаж учителя (проводится по ходу выполнения учащимися самостоятельной работы):
5.3.1Формирование новых умений:

· проверка организованности начала работы учащихся;

· проверка организации рабочих мест учащихся (рабочий стол, инструменты, приспособления);

· соблюдение правил ТБ, санитарии и гигиены труда при выполнении задания;

5.3.2 Усвоение новых знаний:

· проверка правильности использования учащимися учебно-технической документации (УТД);

· инструктирование по выполнению задания в соответствии с технологической документацией.
5.3.3 Целевые обходы:

· инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций и задания в целом;

· концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных приемах выполнения операций;

· оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания учащимся;

· контроль за бережным отношением учащихся к средствам обучения;

· рациональное использование учебного времени учащимися.

5.4 Заключительный инструктаж:

· анализ выполнения самостоятельной работы учащимися;

· разбор типичных ошибок учащимися;

· вскрытие причин допущенных учащимися ошибок;

· повторное объяснение учителем способов устранения ошибок.
6. Подведение итогов урока учителем  

· сообщение учителя о достижении целей урока;

· объективная оценка результатов учащихся на уроке; выставление отметок в классный журнал и дневники учащихся;

· сообщение о теме следующего урока;

· задание учащимся на подготовку к следующему уроку. 

7. Инструктаж  учителя по выполнению домашнего задания

учебник – элементы материаловедения, п. 1; принести лоскутки х/б и льняных тканей размером 5х5 см , лупу, рабочую форму, клей
8. Уборка рабочих мест

Лабораторно – практическая работа
Определение хлопчатобумажных и льняных тканей

Оборудование: образцы хлопчатобумажных и льняных тканей, лупа, толстая игла, тетрадь, таблица «Признаки определения хлопчатобумажных и

льняных тканей»

Порядок выполнения работы:

1. Рассмотрите образцы, определите, у каких из них поверхность блестящая, а у каких матовая.

2. Определите на ощупь гладкость поверхности и мягкость каждого образца.

3. Определите растяжимость ткани.

4. Выньте из образцов по одной нити. Рассмотрите в лупу и определите их гладкость.

5. Разорвите каждую нить и рассмотрите вид её обрыва.

6. Обобщив полученные данные, определите по таблице вид ткани каждого образца и впишите его в форму отчёта. Перенесите вторую таблицу в тетрадь и заполните ее. Приклейте образец ткани под соответствующим ему столбцом в форме отчета. 

	Признак вида ткани
	Образцы

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Блеск
	
	
	
	

	Гладкость поверхности
	
	
	
	

	Мягкость
	
	
	
	

	Растяжимость
По основе

По утку
	
	
	
	

	Гладкость
	
	
	
	

	Вид обрыва нитей
	
	
	
	

	Вид ткани
	
	
	
	

	Место для образца


	
	
	
	


Таблица «Признаки определения хлопчатобумажных и льняных тканей»

	Признаки
	Ткань

	
	Хлопок
	Лён

	Блеск
	Матовая
	Блестящая

	Гладкость
	Шероховатая
	Гладкая

	Мягкость
	Мягкая
	Жёсткая

	Растяжимость:

по основе

по утку
	Небольшая

Большая
	Небольшая

Небольшая

	Гладкость нитей
	Пушистые
	Гладкие

	Вид обрыва нитей
	В виде ватки
	В виде кисточки

	Толщина волокон
	Тонкие
	Толстые


Хлопок

Самым распространенным природным волокном, на​зываемым в народе «белым золотом», является хлопок, который произрастает в так называемом хлопковом поясе, охватывающем некоторые районы Китая, Индии, Пакистана, Средней Азии, Америки, Африки.

По традиционной версии хлопок - выходец из Египта. Мумия, относящаяся к периоду 2500 лет до н.э., была обернута в хлопковую ткань. Название ткани происходит от арабского "quoton".

Европа узнала о хлопке намного позже. Так, за 200 лет до н. э. греки покупали у индийских торговцев хлопчатобу​мажные ткани гангетикон, т. е. с реки Ганг, а римляне — ткани калико (из города Каликута). Ткани эти были очень дорогими и редкими.
О происхождении хлопка в Европе ходили самые фан​тастические рассказы. Более того, выпускались книги, в которых приводились рисунки «хлопковых овечек», даю​щих «хлопковую шерсть». В 1681 году Дюре выпустил кни​гу «История растений» с таким описанием хлопчатника — растительного барашка: «По виду он был похож на ягнен​ка, из его пупка рос стебель или корень, посредством которого этот зоофит или растение-животное придерживал​ся и связывался, подобно тыкве, с почвой на поверхности земли».
В Средней Азии хлопчатник также возделывался с древности. Здесь много солнца, а "дитя солнца", как называют хлопчатник, в пору цветения больше всего любит свет и тепло.
Бухарские купцы вместе с шелками и парчой везли хлопчатобумажные ткани в Царство Московское. Среди привозных тканей нередко упоминается бязь, которую в таджикско-персидских рукописях называют "базз" или "карбас" (от санскритского "карпасс" - хлопок). 

На Руси хлопок-сырец становится известным в середи​не XV века, но долгое время, до начала XIX столетия, упо​требление его оставалось ничтожным.

Первые упоминания о промышленной обработке хлопка в России датированы XVI в. Сначала у нас окрашивали готовые миткали - хлопчатобумажные ткани полотняного переплетения, из которых после отбелки, крашения или набивки получается ситец. Собственного "бумагопрядения" в России не было долго, и пряжу ввозили из Астрахани и Бухары. Только в 1787г. купец Иван Каретников пустил фабрику по выработке миткалей и набивных ситцев. Основанная с высочайшего соизволения Екатерины II текстильная мануфактура в с. Тейково была первой во Владимирской губернии и послужила прототипом будущих ситцевых фабрик Иваново-Вознесенска.
Во второй половине XVII века при царе Алексее Михайловиче была предпринята попытка разводить хлопок под Москвой, оказавшаяся, конечно, безуспешной. Лишь в XIX веке в связи с освоением южных районов и успешным развитием хлопчатобумаж​ной промышленности, работавшей на привозном сырье, разведение хлопка в России становится предметом серьез​ного обсуждения в печати и практических усилий для его реализации.

В настоящее время наша страна не только полностью освободилась от импорта хлопка и хлопчатобумажных тка​ней, но и сама экспортирует высококачественный хлопок во многие страны мира.

Лен

Лен начали использовать для прядения раньше других материалов. Задолго до возникновения овцеводства, человек умел из льноволокна свить веревку, сплести циновку, и только со временем ко льну, конопле, сизалю, крапиве и хлопку примкнула шерсть. Археологи установили, что наиболее древние образцы льна появились примерно за 8 тыс. лет до н.э. Уже 7 тыс. лет назад в Палестине, а за 3 тыс. лет до н.э. в Египте и Ассирии не только выращивали лен, но и ткали из него тонкие ткани.

 
В погребениях фараонов XII династии (2400-2200 гг. до н.э.) обнаружены льняные изделия высочайшего качества; мумии обертывали в пелену, сотканную из тончайшей льняной пряжи. А самая тонкая драгоценная ткань Египта - "царский виссон" - изготовлена за тысячу лет до н.э.

В Закавказье древняя культура льна выращивалась в Колхиде. По свидетельству Геродота, колхи выделывали полотно тем же способом, что и египтяне. Колхида платила льном дань туркам, а через черноморские колонии Рима лен попадал в Европу. Именно эти обстоятельства позволили некоторым ученым выдвинуть версию о том, что легендарный поход аргонавтов был на самом деле путешествием за секретом производства тончайшей пряжи из льна, продававшейся на вес золота.

Легенда гласит, что в Колхиде существовала следующая технология получения золотого руна: шкуру барана опускали в воду золотоносной реки, где она лежала двое суток, затем ее вынимали, придавали товарный вид, и шкура превращалась в сокровище во много раз дороже золота. Однако словом "руно" в древности назывался любой волокнистый материал, годный для прядения.

Возможно, в легенде описана известная технологическая операция - мочение льна. Сноп льняной соломы погружают в реку и держат двое суток - как шкуру барана в легенде. Обработанное льняное волокно превращали в ткань не менее дорогую, чем золотое руно. Тонкое льняное полотно было доступно только самым богатым, а также жрецам и священнослужителям, считавшим "унижением сана" носить одежду из шерсти от ленивой овцы. Владея секретом обработки льняного волокна, колходяне получали необыкновенно тонкую пряжу. Разве не могли аргонавты пойти на то, чтобы похитить секрет производства и не покупать драгоценную ткань за золото?

На Руси лен известен с незапамятных времен и любовно в народе именуем "Лен-батюшка". На территории нашей страны он широко возделывается с X в. В XII-XV вв. основными центрами производства льна и торговли им стали Новгород и Псков. Лен-моченец получали, погружая солому в болото или пруд. Из прядей длинного волокна гребнями вычесывали кудель, и она, падая в сборные короба, напоминала златокудрых барашков. Русский лен в это время не только продавался в Европу, но проникал и далеко на Восток. В XVI-XVII вв., с открытием северного морского пути через Архангельск, интенсивно развивается льноводство на севере европейской части страны. Наиболее активно закупали русский лен англичане. Плоды трудов российских крестьян - лен-сырец, рубахи, сарафаны - скупали торговцы из Фландрии, Германии, Византии. При Петре I в России начали действовать крупные полотняные мануфактуры, главным образом вырабатывавшие паруса.

Льняное производство было в России широко распространенным промыслом, ставшим в дальнейшем базой для развития крупной текстильной промышленности.

До XIX в. на мировом рынке почти не было хлопкового волокна. В 1800 г. на долю хлопка приходилось всего 4% прядильного сырья, 56% пряжи было из льна и 40% - из шерсти. В XIX в., когда началось интенсивное возделывание хлопчатника на юге США, в Индии, Пакистане, Китае, Египте, Африке и Средней Азии, в легкой промышленности активно стали использоваться хлопчатобумажные ткани. Ведь обработка хлопкового волокна легче, чем льняного. Это привело к некоторому падению производства льна в России в первой половине XIX в. Однако развитие промышленности и железных дорог в России в конце XIX в. способствовало значительному расширению торговли льном. На внутреннем рынке, увеличился спрос на волокно и за границей.

Льняное волокно извлекают из стеблей травянистого растения льна. По анатомическому строению стебель льна условно можно разделить на два сектора - кору, в которой образуются лубяные пучки, и древесину, в которой развивается проводящая система, обеспечивающая поступление в растение влаги и питательных веществ. Образование в коре волокнистых пучков идет в период быстрого роста растений и заканчивается к концу цветения, когда прекращается рост льна в высоту. Пектиновые вещества, склеивающие элементарные волокна, также достигают наибольшей прочности в фазе ранней желтой спелости льна - к концу цветения, через 50-55 дней после всходов. Из-за наличия пектиновых веществ суровая пряжа имеет темно-серый или зеленоватый цвет, бывает более грубой и жесткой, чем отделанная. Цвет отваренной пряжи светло-серый, она мягче суровой, так как при варке в растворе щелочи из нее удаляются огрубляющие нецеллюлозные примеси. Полубеленой называют пряжу, которую подвергают неполной отбелке, благодаря чему она сохраняет суровую окраску.

Отбеленная пряжа - белого цвета. Отваренная и отбеленная пряжа менее прочная, чем суровая, так как в результате удаления склеивающих пектиновых веществ ослабляются связи между волокнами.

Небольшой зеленый побег льна должен быть очень сильным, чтобы пережить бесконечные "трепания", "чесания" и "трясения". Уловив нужный момент для его сбора, побеги выдергивают с корнем в предельно короткие сроки. Ручное теребление - трудоемкая и тяжелая работа, но зато она дает возможность сортировать растения по длине, отбирать сорняки и убирать даже сильно полегший урожай. В наше время теребление проделывают специальные машины, расстилающие стебли по полю сплошным выровненным рядом. Следующий этап обработки льна заключается в разрушении связей пучков волокна с окружающими их тканями стебля. Чтобы волокно получилось мягким, эластичным и прочным, применяют холодное и тепловое мочение, а также пропаривание. Но самый древний способ - расстил. Лучше всего расстилать лен в августе, и за этот месяц стебли могут немного передохнуть. После этого лен мнут, затем треплют, потом трясут, сортируют и прессуют. Но и это еще не конец: громоздкие вязки льна весом в 60-80 кг "чешут" и перерабатывают в пряжу, из которой уже получается материя. Наградой за мучения служит льну его новая жизнь в виде тонких бельевых полотен, белых и реже цветных костюмных тканей, брезента, парусины, обувных ниток.

О принцессе Отоми и хлопчатнике

Давным-давно жил на земле Анауака, император ацтеков Куаутемок, или просто Монтесума. Он был последним императором ацтеков.
У ацтеков была легенда о Боге Кецалькоатле. По преданию, он был белокожим и темноволосым. Покинув Анауак, Кецалькоатль уплыл от его берегов в сказочную страну на баркасе из змеиной кожи, но перед отплытием он обещал вернуться со своими многочисленными детьми. Ацтеки помнили это обещание, и когда появились испанцы, они приняли их за детей Кецалькоатля.

У императора Монтесумы была красавица дочь, принцесса Отоми. Она была очаровательна, грациозна и горда. Каждый мужчина племени ацтеков почитал за честь хоть издали полюбоваться ее красотой. У индейцев женщины были независимы. Во время войн они воевали рядом с мужьями, если возникала такая необходимость.

Приход испанцев для ацтеков был долгожданным, и их встретили как дорогих гостей. Монтесума был умным и рассудительным правителем. Встречая испанцев с миром, он хотел упрочить этот мир и решил выдать свою прекрасную Отоми за того из них, кого полюбит принцесса. У Монтесумы не было сыновей, и Отоми была единственным ребенком. Монтесума хотел, чтобы муж принцессы со временем помогал ему в управлении Анауаком. Но жизнь распорядилась по-другому. Отоми полюбила англичанина.

Избранник дочери императору понравился, стали готовиться к свадьбе. На свадебной церемонии принцесса Отоми была сказочно красива. Ее наряд был сшит из тонкой легкой ткани, которую никогда не видели в Европе. Европейцы с интересом рассматривали наряд невесты и спросили, из чего получают такую замечательную ткань, незаменимую во влажном и теплом климате. Гостям объяснили, что наряд сшит из ткани, полученной из хлопчатника. Это растение развивается только в теплом климате, поэтому в Европе с ним не были знакомы.

Хлопчатник удивителен тем, что независимо друг от друга его стали выращивать народы Старого и Нового Света. Колумб и его спутники увидели у жителей открытого ими континента хлопчатобумажные передники и головные платки, защищавшие от солнца. Позднее император ацтеков Монтесума передал в дар испанскому завоевателю Кортесу 30 тюков плащей из хлопка.

С глубокой древности (уже более 5 тысяч лет) разводили хлопчатник в Индии. Древнегреческий историк Геродот писал, что в Индии растут странные растения, на которых вместо плодов вырастает шерсть. В жарком климате люди предпочитали легкие одежды из хлопка более плотным и тяжелым из льна. Лучшие индийские ткани были столь тонки, что одежду из них можно было продеть через обручальное кольцо. В народных платьях из индийского ситца появлялась английская королева Виктория! Семена хлопчатника очень быстро разносятся ветром на большие расстояния. Нераскрывшиеся коробочки могут по несколько месяцев плавать в морской воде, сохраняя жизнеспособность, чем, вероятно, объясняется его очень широкое распространение по морским побережьям тропиков. 

Хлопчатник — важнейшая техническая культура, дающая более 50% мирового производства волокна. Хлопковое волокно — длинные и прочные волоски, окутывающие семена, — дает вату и перерабатывается на пряжу, идущую на изготовление различных тканей. Кроме того, масло из семян хлопчатника также имеет большое техническое значение (используется для производства мыла, свечей и других товаров), употребляется в пищу. Для самых различных целей используются также отходы, полученные при очистке семян в маслобойной промышленности. Обычно культивируются четыре вида хлопчатника: хлопчатник травянистый и древовидный имеет афро-азиатское происхождение, а хлопчатник обыкновенный и барбадосский — американское. Интересно, что это растение относится к семейству мальвовых и является родственником «китайской розы» (гибискуса). В настоящее время известно более 1000 садовых разновидностей гибискуса с разнообразной формой и окраской цветов.

Хлопчатобумажные ткани обладают гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Они прочны и малосминаемы. Осыпаемость нитей небольшая. Хлопчатобумажные ткани дают большую усадку. Это нужно учитывать при раскрое ткани. Перед раскроем ткань нужно декатировать (намочить ее и отутюжить). Делать это необходимо в том случае, когда из ткани шьют изделие прилегающего фасона.

Это интересно
Одежда из пальмы

«Пани» - так называется домотканая материя, которую в Конго издавна изготавливают из пальмовых листьев.

Листья вначале тщательно сортируют, сушат на солнце, отбеливают. Полученные волокна окрашивают в яркие цвета естественными красителями. Традиционная женская одежда из «пани» - мягкая, прочная, красивая. Ткань из пальмовых листьев, секрет изготовления, который передается из поколения в поколение, успешно конкурирует с тканями фабричного производства.
Исстари русский лен счи​тали символом чистоты, света, верности. Египетские жрецы носи​ли одежды только изо льна. В древней Греции высоко ценили белые, отделанные пурпуром, одежды из льняных тканей.

Искусство возделывания льна зародилось почти 9 тыс. лет на​зад в горных областях Индии. Лен был известен в Ассирии и Вави​лонии, откуда проник в Египет. Древнегреческий историк Геродот упоминает о том, как египетский царь Амазис принес в дар Афине Родосской льняную ткань, каждая нить которой состояла из 360 тон​чайших нитей. Эта ткань ценилась в прямом смысле на вес золота.
Ну а как былинка с голубыми цветками попала к нам, на рус​скую землю? По-видимому, культура эта идет еще от скифов, кото​рые умели возделывать лен. Арабский ученый Ибн-Фалдан, путе​шествовавший в начале X века по территории нынешнего Повол​жья, отмечал красоту белой одежды славян, сшитой из вытканного ими полотна местного происхождения. Лен на Руси издавна был предметом национального промысла и торговли. Наряду с мехами, салом, медом, воском изделия из него продавали на торгу, сбывали за границу.

Научными исследованиями доказано, что в одежде изо льна при высокой температуре потеют в два раза мень​ше, чем из искусственных волокон, и почти в полтора раза меньше, чем в одежде из хлопчатобумажной ткани. Лен «отводит жару» - влага испаряется с него почти с такой же скоростью, как с поверх​ности водоема. Вот почему льняная ткань всегда свежа и прохладна.
Есть у льна еще одно чудесное свойство. Мумии египетских фараонов, найденные в гробницах-саркофагах, как известно, были забинтованы в тончайшие льняные ткани высокого качества, уди​вительной прочности и уцелели до наших дней. Дело в том, что в составе льняного волокна есть элементы кремнезема, предохра​няющие его от процессов гниения. Свидетельство тому не только египетские мумии, но и древнейшие рукописи, книги, написанные на бумаге, полученной из льняного сырья. Знаменитая «льняная книга» - крупнейший летописный памятник этрусков - написана на льняной ткани еще в XVII веке до н. э.

В народе говорят: «Каково волокно, таково и полотно». Льня​ные волокна разные. Из них изготавливают и грубые ткани техни​ческого назначения - мешковину, брезент, и тончайший батист, и удивительные, почти невесомые кружева-блонды. А между этими полюсами - множество тканей сложных переплетений, с различ​ными примесями и добавлениями: лен с лавсаном, похожий на шерсть, льняной кримплен и др. Новинка нашей легкой промыш​ленности - льняные ткани, напоминающие джинсовые.

В соединении с насыщенными красками уточных (поперечных) нитей серебряными искорками сверкают долевые (основные) нити сурового, неотбеленного льна. Из такой ткани шьют практичные и модные костюмы для молодежи.
Лен прекрасно держит форму, хорошо носится, красиво драпи​руется. На его фоне выигрышно смотрится любая отделка - строч​ка, кружево, вышивка, старинная русская мережка.
Экономисты подсчитали, что дает человеку 1 га земли, засеян​ный льном, при среднем урожае. Оказалось, что из выращенного урожая можно изготовить 1220 м ткани, 120 мешков, 110 кг верев​ки, 9 кг особо тонкой, сигаретной бумаги. Из отходов, то есть из костры, получают 2 м3 костроплит для отделки салонов самолетов, автобусов, мебели и еще 2 кг сигаретной бумаги. Из 8 ц семян 1,5 оставляют на посев, а из остальных получают 160 кг льняного мас​ла и 200 кг других нужных веществ, которые находят применение в химической, пищевой, парфюмерной, медицинской, мыловарен​ной, бумажной, резиновой промышленности.

Ценнейшее льняное масло относится к кате​гории высыхающих, тех, что твердеют на воздухе, а потому необ​ходимо для изготовления олифы, лаков, красок. Без него не сделать ни клеенки, ни линолеума, ни непромокаемого плаща.
После отжатия льняного семени на масла остается, жмых, богатый белками, жирами. Это ценный высококалорийный корм для скота.
Лен-долгунец входит в число тех 200 растений, из которых из​готовляют лекарственные препараты. Линетол - смесь этиловых эфиров и жирных кислот льняного масла - помогает в лечении ате​росклероза и других сердечно – сосудистых заболеваний. А кто из людей, страдающих радикулитом, не помянет добрым словом при​парки из прогретого льняного семени, приложенные к больному месту! Льняное масло обладает свойствами заживлять раны. Отва​ры льна помогают лечить язву желудка, воспалительные заболева​ния внутренних органов...
Вот какое удивительное растение - лен, который нас одевает, кормит, лечит. (Р. В. Подласова.)
А еще из него ткут прочные пожарные рукава, крутят веревки, делают паклю. Выжимают душистое масло из семени. Добавляют семя в самые дорогие конфеты, халву и печенье. Семя используют даже в меди​цине и парфюмерии... Лен - это богатство земли русской, ее укра​шение.

· Лен вымотает, лен и озолотит.
· Лен не уродился - в мочало пригодился.
· Мни лен доле - волокна будут боле.
· Сеян лен у семи Олен.

· Семя на племя, а нить на ткань.

· Не земля родит лен, а мочило.

· Не домнешь мялкой - вспомнишь за прялкой. 

Приметы урожая льна

· Длинные сосульки - долгий лен.
· Лен надо сеять, когда на кустах цветут последние цветы. 
· Если белье зимой не сохнет – льны хорошие будут. 
· Кукушка закуковала - пора сеять лен.
· Лен две недели цветет, четыре недели спеет, на седьмую семя летит.

. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, викторины, семинары, конкурсы, игры/ О.В. Павлова  - Волгоград. 2007.

Лабораторно – практическая работа

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей

	     Признак вида ткани
	Образцы

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Блеск
	
	
	
	

	Гладкость поверхности
	
	
	
	

	Мягкость
	
	
	
	

	Растяжимость
	
	
	
	

	Гладкость
	
	
	
	

	Вид обрыва нитей
	
	
	
	

	Вид ткани
	
	
	
	

	Место для образца
	
	
	
	


Лабораторно – практическая работа

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей

	     Признак вида ткани
	Образцы

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Блеск
	
	
	
	

	Гладкость поверхности
	
	
	
	

	Мягкость
	
	
	
	

	Растяжимость
	
	
	
	

	Гладкость
	
	
	
	

	Вид обрыва нитей
	
	
	
	

	Вид ткани
	
	
	
	

	Место для образца
	
	
	
	


Лабораторно – практическая работа

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей

	     Признак вида ткани
	Образцы

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Блеск
	
	
	
	

	Гладкость поверхности
	
	
	
	

	Мягкость
	
	
	
	

	Растяжимость
	
	
	
	

	Гладкость
	
	
	
	

	Вид обрыва нитей
	
	
	
	

	Вид ткани
	
	
	
	

	Место для образца
	
	
	
	


Лабораторно – практическая работа

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей

	     Признак вида ткани
	Образцы

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Блеск
	
	
	
	

	Гладкость поверхности
	
	
	
	

	Мягкость
	
	
	
	

	Растяжимость
	
	
	
	

	Гладкость
	
	
	
	

	Вид обрыва нитей
	
	
	
	

	Вид ткани
	
	
	
	

	Место для образца
	
	
	
	


























минеральные





асбест





Кенаф, конопля, джут – стебель растения (лубяные)





Хлопок – пушистые волоски, покрывающие семена растений (семенные)





Шелк 








Лен – стебель растения (лубяные) 





Шерсть





растительные





животные





Натуральные – волокна, существующие в природе





Химические – волокна, изготавливаемые на заводе








